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Reinigung und Pflege von Lackschutzfolie 
 

Liebe Kundin, lieber Kunde 

Vielen Dank für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen. 

Ihr Fahrzeug hat nun eine hochwertige Folierung erhalten. Bitte beachten Sie die 

Empfehlungen in diesem Factsheet damit die Qualität und Lebensdauer Ihrer Lackschutzfolie 

langfristig erhalten bleiben. 

 

Wichtige Information 

Nach der Montage benötigt die Lackschutzfolie mindestens 30 Tage zum Trocknen. Während dieser 

Zeit sollten Sie Ihr Fahrzeug weder waschen noch wachsen, um sicherzustellen, dass die Folie 

vollständig aushärtet. Im Verlauf der Trocknungsphase können sich Blasen bilden. Das ist ein 

normaler Prozess. Die Blasen dürfen nicht berührt oder aufgestochen werden, da sie von selbst 

wieder verschwinden. 

 

Die Handwäsche ist die bevorzugte Reinigungsmethode. Waschanlagen sind möglich, es sollte jedoch 

auf ein textilbasiertes Reinigungsprogramm geachtet werden, um Kratzer zu vermeiden. Wenn Sie 

einen Hochdruckreiniger verwenden, achten Sie auf einen Abstand von mindestens 1 Meter, um ein 

Ablösen der Lackschutzfolie zu verhindern. Vogelkot sollte zeitnah entfernt werden. Bitte beachten Sie 

auch immer die Herstellerempfehlungen der verwendeten Folie. 

 

Reinigungsmittel 

 

Geeignete Reinigungsmittel Nicht verwenden 

- PH-neutrales Autoshampoo 
- Spezielle Folienreiniger 
- Lauwarmes sauberes Seifenwasser 

- Abrasive Polituren 
- Scheuermittel 
- Aggressive Reiniger 
- Reiniger mit schleifenden Bestandteilen 
- Chemikalien und Bleichmittel 

 

Werkzeug 

 

Geeignetes Werkzeug Nicht verwenden 

- Weiche Schwämme 

- Hochwertiges Mikrofasertuch 

- Ledertuch 

- Harte Schwämme oder Tücher 

- Harte Bürsten 

 
 
 
Schritt für Schritt Anleitung 

1. Fahrzeug im Schatten parkieren und Folie vollständig abkühlen lassen 

2. Lose Verschmutzungen abspülen 

3. Geeignetes Reinigungsmittel auftragen 

4. Oberfläche mit weichem Schwamm oder Mikrofasertuch waschen 

5. Oberfläche mit klarem Wasser gründlich abspülen 

6. Oberfläche mit hochwertigem Mikrofasertuch trocknen 

7. Regelmässig wiederholen (ca. alle 2 Wochen) 


